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1. Тема № 40. Рубежный контроль № 6
2. Цель: оценка уровня сформированности компетенций по темам № 35-39
3. Задачи обучения: 
1) оценить уровень сформулированности когнитивной компетенции

2) Оценить уровень сформулированности операциональной компетенции

3) Оценить уровень сформулированности аксиологической компетенции

4) Оценить уровень сформулированности правовой компетенции

5) Оценить уровень сформулированности навыков самосовершенствования

4. Основные вопросы темы:

1. Силеры – понятия, назначения.

2. Пластичные твердеющие пломбировочные материалы для наполнения корневых каналов. Назначение. Систематика. Требования.
3. Представители пластичных твердеющих материалов. Состав. Свойства.

4. Методики пломбирования корневого канала пастами.

5. Рентгенологический контроль пломбирования корневых каналов.
6. Понятие о штифтах, виды.

7. Гуттаперча. Понятие. Состав.

8. Гуттаперчевые штифты. Состав, свойства, назначения.

9. Пломбирование корневых каналов методом одного штифта. Показания. Методика проведения.

10. Пломбирование корневых каналов методом латеральной конденсации. Показания. Методика проведения.

11. Пломбирование корневых каналов методом вертикальной конденсации. Показания. Методика проведения.

12. Обтурирующие системы. Понятие. Систематика.

13. Система « Квик-Фил». Понятие, методика пломбирования.

14. Система « Термафил». Понятие,  методика пломбирования.

15. Система « Софт-кор»», Понятие,  методика пломбирования.

16. Термопластическая иньекционная техника. Понятие методика пломбирования.

17. Сравнительная характеристика обтурирующих систем.

18. Ошибки и осложнения, возникающие в процессе раскрытия полости зуба.

19. Ошибки и осложнения, возникающие в процессе формирования первичного эндодонтического доступа

20. Ошибки и осложнения, возникающие в  процессе инструментальной обработки корневого канала:

21. Чрезмерное расширение апикального отверстия. Проталкивание инфицированного материала за верхушку корня. 

22.  Отлом инструмента в устьевой части корневого канала
23.  Ошибки и осложнения, возникающие в процессе обтурации корневого канала 

24.  Химическая травма периодонта
25.  Профилактика аспирации эндодонтического инструмента

26.  Изменение цвета коронки зуба.

27.  Постпломбировочная боль.

28.  Методы устранения ошибок и осложнений, их профилактика.
5. Методы обучения и преподавания: устный опрос, разбор случаев,  работа в малых группах, обратная связь со студентами, дискуссии, анализ клинических ситуаций, демонстрация, наблюдение.

Примерный хронометраж занятия
	№ п/п
	Этап занятия
	Содержание

этапа занятия
	Методы обучения
	Методы контроля

(по выбору преподавателя)
	Время, отведенное на этап

	1.
	Вводный этап
	Приветствие, перекличка, оглашение темы, мотивационной характеристики, целей и задач занятия.
	-
	-
	10  минут

	2.
	Основной этап
	1.Контроль уровня сформированности когнитивного компонента 
	
	Устный опрос

Письменный опрос

Уплотненный опрос

Блиц-опрос

Тестирование
	70 минут

	
	
	Контроль уровня сформированности навыков самосовершенствования
	
	Презентация и защита СРС
	70 минут

	
	Перерыв
	
	30 минут

	3.
	Основной этап
	Контроль уровня сформированности операционального компонента
	
	Прямое наблюдение за операциональ-ными навыками


	45 минут

	
	
	Контроль уровня сформированности коммуникативных навыков
	
	Прямое наблюдение за коммуникативными навыками
	30 минут

	
	
	Контроль уровня сформированности правовой компетенции
	
	Тестирование
	20 минут

	4.
	Этап проверки качества
	1.Предоставление обратной связи
	
	
	20 минут

	
	
	3.Заполнение оценочных рубрик (чек-листов), подсчет баллов. 
	
	
	20 минут

	
	
	4.Оглашение оценок и выставление их в учебный журнал.
	
	
	15 минут

	
	

	
	

	
	Итого
	330 минут (6 академических часов по 50 минут =300 минут, перерыв – 30 минут).


6. Рекомендуемая  литература:  

Основная:

1. Боровский Е.В., Макеева И.М., Вагнер В.Д.  Терапевтическая стоматология. 3-е изд., перераб и доп.- М., 2007. – 544 с. 
2.  Максимовский Ю.М.  Фантомный курс терапевтической стоматологии – Москва, 2005 – 320 с. 

3. А.А. Хоменко, Н.В. Биденко. Практическая эндодонтия. 2002. с. 162 – 165.
Дополнительная:

   1. А. И. Николаев, Л.М. Цепов. Практическая стоматология.  М. 2008. с. 753-761.

    2.  А. И. Николаев, Л.М. Цепов. Фантомный курс терапевтической стоматологии.  М. 2009. с. 243-245.

7.Контроль

7.1  Оценка когнитивной компетенции:
7.1.1 Вопросы:
1. Пластичные твердеющие пломбировочные материалы. Назначение. Систематика.

2. Требования предъявляемые к пластичным твердеющим пломбировочным материалам.

3. Материалы на основе оксида цинка и эвгенола. Представители. Состав.

4. Материалы на основе эпоксидных смол. Представители. Состав.

5. Материалы на основе резорцин-формалиновой смолы. Представители. Состав. Показания к применению.

6. Материалы на основе кальция гидроксида. Представители. Состав.
7. Стеклоиономерные цементы для пломбирования корневых каналов. Представители. Состав.
8. Сравнительная характеристика пластичных твердеющих пломбировочных материалов.

9. Методика пломбирования корневого канала пастами вручную.

10. Методика пломбирования корневого канала с использованием каналонаполнителя. 

11. Алгоритм последовательности действия при пломбировании корневых каналов пастами.

12. Рентгенологический контроль пломбирования корневого канала. 

13. Штифты. Назначение. Виды.

14. Гуттаперча. Понятия. Состав.

15. Гуттаперчевые штифты. Состав. Свойства.

16. Особенности маркировки гуттаперчевых штифтов по ISO.

17. Обтурация корневого канала. Дать понятия.

18. Требования, предъявляемые к корневому каналу перед его пломбированием. 

19. Пломбирования корневых каналов методом одного штифта. Показания. Техника проведения. Недостаток метода.

20. Мастер штифт – понятие, выбор.

21. Инструмент для уплотнения гуттаперчи при проведении метода латеральной конденсации. Техника работы в канале.

22. Роль соотношения гуттаперчи и силера.

23. Этапы проведения метода латеральной конденсации гуттаперчи. 

24. Методика проведения латеральной конденсации гуттаперчи.

25. Достоинства, недостатки метода латеральной конденсации гуттаперчи. 
26. Инструмент для уплотнения гуттаперчи при проведении метода вертикальной  конденсации. Техника работы в канале.
27. Этапы проведения метода вертикальной конденсации.

28. Рентгенологический контроль на этапах пломбирования.

29. Обтурирующие системы. Понятие. Систематика.

30. Система « Квик-Фил». Понятие, методика пломбирования.

31. Система « Термафил». Понятие,  методика пломбирования.

32. Система « Софт-кор»», Понятие,  методика пломбирования.

33. Термопластическая иньекционная техника. Понятие методика пломбирования.

34. Сравнительная характеристика обтурирующих систем.

35. Техника безопасности при работе  с обтурирующими системами.

36. Ошибки и осложнения, возникающие в процессе раскрытия полости зуба:

37. Ошибки и осложнения, возникающие в процессе формирования первичного эндодонтического доступа

38. Ошибки и осложнения, возникающие в  процессе инструментальной обработки корневого канала:

39. Ошибки и осложнения, возникающие в процессе обтурации корневого канала 

40. Химическая травма периодонта
41. Изменение цвета коронки зуба.

42. Профилактика аспирации эндодонтического инструмента

43. Постпломбировочная боль.

44. Методы устранения ошибок и осложнений

45. Профилактика ошибок и осложнений
7.1.2 Задания в тестовой форме:  
Задание №1
Какой из перечисленных ниже пломбировочных материалов НАИБОЛЕЕ целесообразен для пломбирования корневого канала однокорневого зуба? 
1) резорцин-формалиновая паста
2) фосфат-цемент, содержащий серебро

3) адгезор

4) эндометазон - айвори

5) форфенан

Задание №2
Гуттаперчевые штифты вводят в корневой канал для:
1) абсорбции влаги

2) длительной дезинфекции канала

3) трехмерной обтурации канала

4) облегчения оттока экссудата из канала

5) определения рабочей длины зуба

Задание №3
При проведении метода латеральной конденсации гуттаперчи в качестве силера НАИБОЛЕЕ целесообразно применить:
1) гибридный стеклоиономерный цемент

2) пасту на основе эпоксидных смол

3) цемент, содержащий серебро

4) жидкотекучий композит

5) цинк-эвгеноловую пасту

Задание №4
Ретроградное пломбирование канала зуба после резекции верхушки корня НАИБОЛЕЕ целесообразно проводить:
1) пластичными нетвердеющими пастами
2) резорцин-формалиновой пастой

3) цинк-эвгеноловой пастой

4) стеклоиономерными цементами

5) гуттаперчевыми штифтами

Задание №5
Основным недостатком пластических нетвердеющих материалов для корневых каналов является:
1) слабая рентгеноконтрастность

2) короткий период пластичности

3) неустойчивость к тканевой жидкости

4) способность изменять цвет твердых тканей зуба

5) трудное выведение из корневого канала

Задание №6
Преимуществом  материалов  на основе эпоксидных смол является:
1) устойчивость к тканевой жидкости

2) пролонгированное антисептическое действие  

3) длительный  период пластичности

4) легкое выведение из корневого канала в случае необходимости

5) способность к обеспечению трехмерной обтурации корневого канала

Задание №7
Кетак-эндо  наиболее целесообразно  применять для:
1) пломбирования полостей  по I классу
2) фиксации коронок

3) пломбирования корневых каналов

4) герметизации фиссур

5) пломбирования полостей  по 5 классу

Задание №8
Устьевую часть корневого канала после проведенных сеансов депофореза наиболее целесообразно пломбировать:

а) атацамит-цементом

б) цинк-фосфатным цементом

в) кетак-моляром

г) цинк-эвгеноловой пастой

д) эндометазоном

Задание №9
Материал для пломбирования корневых каналов на основе формалина:

а) форфенан

б) эвгедент

в) calasept

г) эндометазон

д) абсцесс- ремеди

Задание №10
АH-26, AH+  относятся к пастам на основе:

а) эпоксидных смол

б) гидроксиапатита

в) эвгенола

г) формалина

д) гироокиси кальция

Задание №11
Кортикостероиды входят в состав:

а) резорцин-формалиновой пасты

б) эндометазона

в) кариосана

г) апексита

д) цинк-эвгеноловой пасты

Задание №12
К цинкооксиэвгенольному цементу для пломбирования корневых каналов относится:

а) кариосан

б) кетак-эндо

в) форфенан

г) апексит

д) АН-26

Задание №13
Паста на основе окиси цинка и эвгенола для пломбирования корневых каналов:

а) эндометазон

б) каласепт

в) форфенан

г) апексит

д) АН-26

Задание №14
Паста на основе эпоксидных смол для пломбирования корневых каналов:

а) АН-26

б) биокалекс

в) форфенан

г) эндометазон

д) цинк – эвгеноловая паста

Задание №15
К материалам на основе формалина для пломбирования корневых каналов относятся:

а) форфенан

б) эндобтур

в) эндометазон

г) апексит

д) АН - 26

Задание №16
Недостаток  силеров  на формалиновой основе

а) окрашивание тканей зуба

б) отсутствие антимикробных свойств

в) отсутствие рентгеноконтрастности

г) малый период пластичности

д) слабая адгезия

Задание №17
Для пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы наиболее целесообразно применить:

а) крезопасту

б) эндометазон

в) силапекс

г) апексит

д) АН – 26

Задание №18
 Материал для корневых каналов из группы стеклоиономерных цементов:

а) эвгедент

б) кетак-эндо

в) эндометазон

г) цинк-эвгенольный цемент

д) висфат-цемент

Задание №19
Гуттаперчевые штифты относятся к:

а) пластичным твердеющим материалам

б) твердым материалам

в) материалам для временной обтурации

г) пластичным нетвердеющим материалам

Задание №20
Недостаток корневых наполнителей на полимерной основе:

а) окрашивание тканей зуба

б) быстрое затвердевание 

в) низкая рентгеноконтрастность

г) растворение под действием тканевой жидкости

д) несовместимость с композитными материалами

Задание №21
Каналонаполнитель вводится в корневой канал:

а) вращающимся на больших оборотах 

б) невращающимся

в) вращающимся на малых оборотах

г) в любом состоянии

Задание №22
 Каналонаполнитель выводится из корневого канала:

а) вращающимся на больших оборотах 

б) невращающимся

в) вращающимся на малых оборотах

г) в любом состоянии

Задание №23
Избыток гуттаперчевого штифта после пломбирования каналов убирается:

а) стальным бором

б) разогретым металлическим инструментом

в) алмазным бором

г) режущим инструментом

д)  специальными миниатюрными ножницами

Задание №24
Каналонаполнитель выбирается:

а) на один размер меньше, чем последний эндодонтический инструмент

б) на один размер больше чем последний эндодонтический инструмент

в) одного размера с последним эндодонтическим инструментом

г) на 2 размера меньше, чем последний эндодонтический инструмент

д)  на 2 размера больше, чем последний эндодонтический инструмент

Задание №25
Кортикостероидные препараты вводят в состав корневых наполнителей для

а) ускорения регенерации очагов деструкции костной ткани

б) снижения воспалительной реакции тканей периодонта

в) снижения степени инфицированности  системы дентинных трубочек

г) улучшения пластичности пломбировочного материала

д)  повышения устойчивости материала к тканевой жидкости

Задание №26
Препараты кальция вводят в состав корневых наполнителей для

а) стимуляции остеогенеза 

б) снижения объёмной усадки  пломбировочного материала

в) удлинения периода  пластичности пломбировочного материала

г) предотвращения окрашивания твердых тканей зуба 

д)  повышения устойчивости материала к тканевой жидкости

Задание №27
Пломбировочный материал, который комбинируют  с гуттаперчевым штифтом при пломбировании корневых каналов, называется:

а) герметик

б) силер

в) силан

г) филер

д) катализатор

Задание №28
Пломбирование корневых каналов техникой центрального штифта показано:

а) при проходимых, но узких каналах 

б) при искривленных, трудно проходимых  каналах

в) при широких,  проходимых  каналах

г) при частично облитерированных каналах

д) при склерозированных каналах 

Задание №29
Что  из      перечисленного  верно  в     отношении  метода пломбирования      корневых     каналов  одной пастой?

а)  гарантирует полноценную трехмерную обтурацию корневого канала 

б) гарантия  полноценной  обтурации  корневого канала минимальная

в) большой риск выведения пасты за верхушечное отверстие

г) большой риск отлома и заклинивания каналонаполнителя в канале 

д) особенно эффективен в отношении корневых каналов с боковыми ответвлениями

Задание №30
К   ошибкам   при пломбировании корневого канала каналонаполнителем относят все перечисленные ниже, кроме:

а)  выведения каналонаполнителя  за верхушечное отверстие

б)  введения каналонаполнителя  в канал в рабочем состоянии

в)  работы каналонаполнителем на высоких оборотах

г) введения каналонаполнителя в нерабочем состоянии

д) выведения каналонаполнителя из корневого канала в нерабочем состоянии

Задание №31
Основной гуттаперчевый штифт при пломбировании канала методом латеральной конденсации должен входить в канал:

а) на рабочую длину 

б) на 3/4  длины канала

в) полностью и слегка выходить за верхушку корня

г) на  2/ 3 длины канала

д) на ½  длины канала

Задание №32
Перфорация дна полости зуба устраняется пломбированием:

а)  стеклоиономерным цементом 

б)  цинк-фосфатным цементом

в)  материалом для лечебной прокладки

г) жидкотекучим композитом

д) поликарбоксилатным цементом

Задание №33
Признаки   перфорации  корня  - все перечисленные ниже, кроме:

а) появление болевой чувствительности при введении инструмента в корневой канал

б) появление упорной кровоточивости в корневом канале

в) отклонения инструмента от оси зуба

г) появления сигнала апекслокатора на расстоянии меньшем, чем рабочая длина

д) появления в корневом канале дентинных опилок белого цвета

Задание №34
При отломе инструмента в корневом канале  и невозможности его извлечения, пломбирование канала  наиболее целесообразно провести:

а) АН-26

б) крезопастой

в) эндометазоном

г) апекситом

д) абсцесс-ремеди

Задание  №35. 
 Назовите методы пломбирования корневого канала гуттаперчей, предусматривающие использование гуттаперчи в альфа фазе(
1.  Метод одиночного конуса.

2.  Метод термомеханического уплотнения гуттаперчи.

3.  Метод вертикальной конденсации.

4.  Метод вертикальной и латеральной конденсации с предварительным размягчением гуттаперчи.

5. Система Термафил.
Задание № 36  
Назовите антисептик, применяемый для дезинфекции обтуратора.

1. Гипохлорит натрия.

2. Перекись водорода.

3. Спирт этиловый.

4. Фурацилин.

5. Перманганат калия.
Задание № 37. 
  Что необходимо для равномерного нагрева обтураторов
1. Верификатор.

2. Гуттаперча.

3. Печь Thermaprep.

4. Плагер.

5. Эндодонтическая линейка.

Задание № 38  
Гибкий стержень носитель, покрытый слоем гуттаперчи, альфа-фазы носит название(
1. Термафил.

2. Квик-фил.

3. Спредер.

4. Плагер.

5. Верификатор.

Задание № 39

Основным  преимуществом пломбирования корневого канала с применением системы «Термафил» является:
1. длительный период пластичности

2.  трехмерная обтурация  корневого канала

3. отсутствие болевых ощущений
1. простота и дешевизна метода

2. отсутствие необходимости в специальной аппаратуре

Задание № 40 
Какой из перечисленных ниже инструментов наиболее целесообразно использовать для обтурации корневых каналов системой термафил

1. ример

2. файл

3. развертка

4. спредер

5. верифер

Задание № 41.
 Гибкий стержень – носитель, покрытый слоем гуттаперчи альфа-фазы, носит название:

1. плагер

2. Квик-фил

3. спредер

4. термофил

5. аспекс-локатор

Задание № 42.
 Какую длину составляет Софт-Кор обтуратор.

1. 30 мм.

2. 25,5 мм.
3. 50 мм
4. 40 мм

5. 60 мм.

Задание № 43 
Какой из методов обследования целесообразно проводить при использовании системы Софт-Кор.

2. Микробиологический.

3. Рентгенологический.

4. Серологический.

5. Ультразвуковой.

6. Люминисцентный.

 Задание № 44.
 На сколько градусов должен соответствовать угол металлического стержня Софт-Кор, если доступ в канал сильно ограничен?

1. 30 градусов.

2. 0 градусов.

3. 90 градусов.

4. 45 градусов.

5. 120 градусов.

7.2 Оценка операциональной компетенции проводится по результатам выполнения заданий: 

1.  Из предложенных пломбировочных материалов выбрать пломбировочный материал для временной обтурации корневого канала, описать его свойства, продемонстировать методику работы с ним;
2. Из предложенных пломбировочных материалов выбрать пломбировочный материал для постоянной обтурации корневого канала, описать его свойства, продемонстировать методику работы с ним;
7.3 Оценка аксиологической компетенции (коммуникативных навыков) – оценка знания и понимание новых терминов, понятий, определений.
7.4 Оценка правовой компетенции 

Вопросы:

· инструкции по технике приготовления пластичных твердеющих материалов для наполнения корневых каналов

· инструкции по технике пломбирования пластичными твердеющими материалами для наполнения корневых каналов

· инструкций по пломбированию корневых каналов методом одного штифта 
· инструкций по пломбированию корневых каналов методом вертикальной конденсации

· инструкций по пломбированию корневых каналов методом латеральной конденсации
· правил техники безопасности  при работе с обтурирующими системами

· правил работы с печью Терма Преп;

· инструкций по режимам и протоколам предстерилизационной обработки, стерилизации и  хранения  инструментов для обтурирующих систем.  

· правил техники безопасности при работе с наконечниками;

· правил техники безопасности при работе  с эндодонтическим инструментарием.
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