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Тақырыбы: Цементтер. жүйесі,құрамы  қасиеті. Шыны иономерлік  цементтер. Жүйесі құрамы,  қасиеті 
 Мақсаты:
А) Білімін қалыптастыру:
· Цементтер жүйесі:
· фосфат цемент құрамы;

· фосфат цемент құрамы;

·  фосфат цементтің артықшылығы мен кемшілігі;

· фосфат цементтің   қолданылу көрсеткіштері ;

· фосфат цементті дайындау және қою әдісіне;

· фосфат цементті тағайындау ;

· силикат цементтің құрамы мен қасиеттері;

· силикат цементті көрсеткіштері мен қолданылуы;

· силико-фосфатты цементтің құрамы мен қасиеттері;

· силико-фосфатты цементтің қолданылу көрсеткіштері;

· силикатты және силико-фосфатты цеиенттің қою әдістері;

· шыныиономерлі цементтің құрамы мен қасиеттері;

· шыныиономерлі цементті қолданылу көрсеткіштері  ;

· шыныиономерлі цементтің артықшылығы мен кемшілігі ;
· шыныиономерлі цементті дайындау және қою әдісі;

· шыныиономерлі цементті әрлеу ерекшелігі.
Б) операциональды білімді қалыптастыру: 
 Фосфат цементтен дайындалған аралық төсемді қою әдісі;

 -  Силикат цементті тұрақты пломбаны қою әдісі;

· Силикофосфатты  цементі тұрақты пломбаны қою әдісі;

· Шыныиономерлі цементтен дайындалған аралық төсемді қою әдісі; 
· Шыныиономерлі цементті тұрақты пломбаны қою әдісі;

· Шыныиономерлі цементті әрлеу әдісі.

В)коммуникативті дағдыларды білім беру арқылы дамыту:

·  «аралық төсем», «фосфатты  цемент», «шыныиономерлі  цемент» жаңа терминдерді енгізу:
·  бір - бірімен қарым – қатынас кезіндегі вербальды және невербальды білімін қалыптастыру;

· жазбаша, ауызша, топтық коммуникациялық білімін жетілдіру;

· совершенствования навыков аргументации и интервьюрирования.

Г)  құқықтық компетенцияны білім беру жолымен қалыптастыру:

· аралық төсемді дайындаудың  әдістемелік  нұсқауы;

· аралық төсемді қоюдың әдістемелік нұсқауы;

· пломбалық материалды дайындаудың  әдістемелік нұсқауы;

· тұрақты пломбаны қоюдың әдістемелік нұсқауы.

Д) «Тісжегісі » «пломбалық материалдар» тақырыптарын қоса отырып студенттің мотивациясын дамыту.

Оқудың  міндеттері:
1. Цементтер жүйесі қарастыру:
2. фосфат цемент құрамы;

3.   цементтің артықшылығы мен кемшілігі;

4.  цементтің құрамы мен қасиеттері;

5.  цементті көрсеткіштері салыстырмалы  түрде;

6. Шыны  иономерлік цементтен  аралық төсемді салуды  көрсету;

7. шыныиономерлі цементті әрлеу ерекшелігі
8. фосфат цементтен  аралық төсемді салуды  көрсету.
9. Жаңа  түсініктерді  енгізу: «аралық төсем», «фосфат цементтер», «шыны иономерлік цементтер»
1. Тақырыптың  негізгі  сұрақтары:

1. Тұрақты  пломбалық материалдарға  қойылатын  талаптар;

2. Тұрақты  пломбалық материалдарды  тағайындау;

3. Тұрақты  пломбалық материалдардың  түрлері;

4. Цементтер жүйесі:
5. Фосфат   цемент құрамы;

6. Фосфат цемент құрамы;

7. Фосфат цементтің артықшылығы мен кемшілігі;

8. Фосфат цементтің   қолданылу көрсеткіштері ;

9. Фосфат  цементті дайындау және қою әдісіне;

10. фосфат цементті тағайындау ;

11. силикат цементтің құрамы мен қасиеттері;

12. 12.силикат цементті көрсеткіштері мен қолданылуы;

13. силико-фосфатты цементтің құрамы мен қасиеттері;

14. силико-фосфатты цементтің қолданылу көрсеткіштері;

15. силикатты және силико-фосфатты цеиенттің қою әдістері;

16. Шыныиономерлі цементтің құрамы мен қасиеттері;

17. Шныиономерлі цементті қолданылу көрсеткіштері  ;

18. Шыныиономерлі цементтің артықшылығы мен кемшілігі ;

19. 19 Шыныиономерлі цементті дайындау және қою әдісі;

20. Шыныиономерлі цементті әрлеу ерекшелігі

21. Шыны  иономерлік  цементтен  аралық  төсемді салу  тәсілі;

22. Шыны  иономерлік  цементтен  тұрақты  пломбаны салу  тәсілі;

23. Шыны  иономерлік  цементтен  салынған пломбаны  тегістеу, жылтырату  тәсілі  .

5. Оқытудың  және  сабақ   жүргізудің  тәсілдері: ауызша  сұрау, тест  тапсырмалар, топтап жұмыс  істеу, клиникалық  жағдайларды  қарастыру, фантомда жұмыс  жүргізу  оқытушының  жұмыс  жүруін қадағалау: 

Оқу  құралдары: муляждарда, фантомда көрсету, микрокестелер  стоматологиялық аспаптар, пломбылық  материалдар 
6. Тақырыптың  қысқаша  хронометражы
	№
	тақырыптың  кезеңдері
	Оқудың  құрылымы
	Оқудың  тәсілі
	Бақылау тәсілі
	Кезеңге  берілген  уақыт

	1.
	кіріспе
	Амандасу, тақырыппен  танысу, мақсаты, мотивациясы. Тақырыптық  тапсырма
	-
	-
	5минут

	2.
	Сабаққа  дайындығын  бақылау
	Сабаққа  дайындығын  бағалау
	
	1. Ауызша  сұрау

2. Жазбаша  сұрау

3. Блиц-сұрақ

4. тесттеу
	45инут

	
	
	Үзіліс 
	
	
	10 минут

	3.
	Негізгі  кезең 
	Оқытушы студенттермен  бірге   шыны иономерлік цементті және цинк фосфатты аралық  төсем  ретінде  фантомда көрсету  

2. Оқытушы студенттермен  бірге   шыны иономерлік цементті және цинк фосфатты   тұрақты  пломба   ретінде  фантомда көрсету  


	Түсіндіру, демонстрация,

тренинг
	
	50минут



	

	
	
	5. Студенттер  аз топта (2-3студенттен) волонтерлермен және фантом блокта аралық төсем  шыны иономерлік  цемент пен  фосфат  цементті араластыру  және

қоюын     жүргізеді.
	Аз топпен  жұмыс  жүргізу
	1.Коммуникативті  дағдыларын бақылау

2.операциональды  дағдыларын бақылау
	

	
	
	1. Студенттер  аз топта (2-3студенттен) волонтерлермен және фантом блокта тұрақты пломба ретінде  шыны иономерлік  цемент пен  фосфат  цементті араластыру және

қоюын     жүргізеді.
	
	
	

	4.
	
	Сапасын  тексеру  кезеңі
	
	1.Ауызша  сұрау

2.Жазбаша  сұрау

3.Блиц-сұрақ

4.тесттеу
	15
минут

	
	
	2. Кері   байланыс
	
	
	10
минут

	
	
	3.Бағалау чек парақты  толтыру, баллдарын  санау
	
	
	5
минут

	
	
	4.Оқу  журналына  қойған  бағалармен таныстыру
	
	
	5

минут

	
	
	5.Келесі  сабақтың  тақырыбымен  таныстыру
	
	
	5

минут

	
	Қортынды 
	170 минут (3 академиялық  сағат 50 минуттан,  150 минут,үзіліс 30 минут


Қолданылатын  әдебиеттер.

Негізгі:

1. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.П. и др.   Терапевтическая стоматология.  Учебник для студентов медицинских вузов -  М.: «Медицинское информационнное гентство», 2007. – 840 б. 
2.  Максимовский Ю.М.  Фантомный курс терапевтической стоматологии – Москва, 2005 . – 320 б. 

4.  Лукиных Л.М. Кариес зубов. Нижний Новгород, 2004 – 172б.

                                               Қосымша:

1. Борисенко А.В. Кариес зубов - Киев, 2005 – 416с.

2. Мамедова Л.А. Кариес зубов и его осложнения – Нижний Новгород, 2002 – 192б.

3. Костромская Н.Н., Глотова О.Н. Лечебные и изолирующие прокладки в стоматологии – Нижний Новгород, 2001. – 78б.

4. Баскакова И.В. Современные пломбировочные материалы. Лечебные прокладки. Стеклоиономерные цементы. Компомеры. (учебное пособие) – Алматы, 2008. – 70б.

7.1  когнитивті  компетенцияны бағалау:
Сұрақтары:
1. Тістерді  пломбылау, түсінік.
2. Пломбалық материалдар, түсінік
3. Тістердің реставрациясы түсінік.
4. Тұрақты  пломба, анықтама  беріңіз.

5. Аралық  төсем,  анықтама  беріңіз.

6. стоматологиялық цементтер (халықаралық жүйесі).

7. фосфат цементтер  негізгі қасиеті.

8. силикатты цементтер. Негізгі  қасиеті
9. силико-фосфатты цементтер. Негізгі  қасиеті
10. шыныиономерлік цементтер негізгі қасиеті.
Тест  тапсырмалар:

Тапсырма №1. 
Стоматологиялық  цементтердің  халықаралық  жүйесі
1. фосфат, силикат, силикофосфат, бактерицидті, поликарбоксилат, шыныиономерлі, цинк-эвгенолбді цемент;

2. фосфат, силикат, амальгама, шыныиономерлі
3. силикофосфат, силикат, абразивті, төсемдік;

4. бактерицидті, полимерлі, висфат, әмбебеп;

5. цинк-эвгеноль, фосфат, бактерицидті, аралық, металлқұрамдас.

Тапсырма  №2.  Фосфат   цементтің  құрамына  кіреді 
1.  мырыш  тотығы, алюминий  тотығы,  магний  тотығы, кремний  тотығы

2.   Магний  тотығы, цирконий, фтор;

3.    Кремний  тотығы, висьмут  тотығы, алюминий  тотығы
4.    Магний  тотығы,барий,   ұнтақталған  әйнек
5.    цирконий, фосфор алюминий  тотығы,мырыш  тоығы 

Тапсырма №3.
Фосфат  цемент   сұйығы  неден  тұрады
1. 37%  ортофосфор   қышқылының  судағы  ерітіндісі
2. 50%  полиакрил  қышқылының  ерітіндісі;

3. 5%  малеин  қышқылының  ерітіндісі;

4. 1%  тұз   қышқылының  ерітіндісі;

5. 0,5%  лимон  қышқылының  ерітіндісі
Тапсырма №4.
   Фосфат  цемент  өкілін  атаңыз 
1. фосфат-цемент, висфат-цемент, унифас,    күміс құрамдас  фосфат, уницем;

2. силидонт, силидонт-2, унифас, диоксивисфат;

3. силицин, силидонт-2, висфат-цемент, адгезор;

4. адгезор, аргил, силидонт-2, уницем;

5. унифас, силицин, диоксивисфат, адгезор.

Тапсырма №5.
  Фосфат  цементтің  қолдану  көрсетілімін  атаңыз
1. Сүт  тістерді  пломбалау, сауыт  астында  қалатын  тістердегі  тісжегі  қуысын  пломбалау,  аралық  төсем,  ортопедиялық  қондырғыларды  бекіту  үшін 

2. Тұрақты  тістерді  пломабалау, түбір өзегін  пломабалау, тіс түбірінің  сынығын  бекіту  үшін;

3. Табиғи  сызаттарды   жабу  үшін, 5 класс  бойынша  орналасқан  тісжегі  қуысын  пломбалауға,  сүт  тістерді  пломабалау  үшін

4. 1,2  класс  бойынша  тісжегі  қуысын пломбалау  үшін, гипоплазия,  флюорозды  пломбалауғад

5. 3,5  класс  бойынша  тісжегі  қуысын пломбалау  үшін, табиғи  сызаттарды   жабу  үшін 

Тапсырма №6.
    Фосфат  цементтің  оң  қасиеттерін  атаңыз

1. Беріктілік, жабысқақтығы  жақсы, улпаға  зиянды  әсер  етпейді 

2. Түсінің  өзгермеуі, тұрақты  көлем,  жақсы  жабысады

3. улпаға  зиянды  әсер  етпейді,  сілекейде   ерімейді 

4. жақсы  жабысады  улпаға  зиянды  әсер  етпейді, көлемін  өзгерпейді

5. механикалық  беріктілік,  түсінің  өзгермеуі, тұрақты  көлем,  жақсы  жабысады 

Тапсырма  №7. 
  Фосфат  цементтің  теріс  қасиеттерін  атаңыз 

1. жабысқақтығы  жақсы, механикалық  берік   емес, ,  сілекейде   ерійді, түсі  сәйкес  келмейді

2. улпаға  зиянды  әсер  етеді, жабысқақтығы  нашар,  тез   қатаймайды

3. механикалық  берік   емес, ,  сілекейде   ерійді, түсі  сәйкес  келмейді

4. жабысқақтығы  нашар, түсі  сәйкес  келмейді, улпаға  зиянды  әсер  етеді

5. аллергиялық  әсер  етеді,  түсі  сәйкес  келмейді
Тапсырма  №8.
  Фосфат  цемент  ұнтағы  құрамына кіреді 
1.  кремний  тотығы,  алюминия  тотығы, фтор;

2.  Алюминия  тотығы

3.  кремня,  висмута  тотығы, барий;

4.  Кремния  тотығы, кремнозем, мырыш  тотығы;

5. висмута,  кремния  тотығы, фторапатит.

Тапсырма  №9.
  Фосфат   цемент   ұнтағы   құрамындағы  өқандай  металдың  тотығы  оған   механикалық  беріктілік  береді

1. мырыш  тоығы;

2. кальция  тотығы;

3.  кремня   тотығы;

4.  Висмута   отығы;

5. фторлы натрий.

Тапсырма  №10.
   Фосфат   цемент   ұнтағы   құрамындағы  қандай  металдың  тотығы  оған   жабысқақтық  береді

1.  кальций   тотығы;

2.  Кремня тотығы;

3   мырыш  тотығы;

     4    алюминия   тотығы;

5    магния  тотығы.

Тапсырма №11. 

Фосфат   цемент   ұнтағы   құрамындағы  қандай  металдың  тотығы  оған беріктілік  пен  қаттылық  береді
       1.    кальция   тотығы
2.  Кремня    тотығы
3. Алюминия   тотығы
4. Магния  тотығы
5. Фторлы  кальций.

Тапсырма  №12.
   Силикат  – цемент   ұнтағы  құрамына  кіреді 
1.  магния,  железа,   меди, висьмута   тотықтары
2.  кремня,  алюминия, кальция,  фосфора  тотықтары, фтор;

3. магния,  кремня, темір, мыс  тотықтары;

4  кальция,  висьмута,  марганец,   мыс  тотықтары;

5   алюминия, мыс  тотықтары, фтор,висьмута.

Тапсырма  №13
  Силикат  – цементтің  оң   қасиеттері

1. Беріктілік, жабысқақтығы  жақсы, сілекейде   ерімейді, түсін  өзгерпейді

2. сілекейде   ерімейді,  жылтырлық, Түсінің  өзгермеуі, тұрақты  көлем,  

3. улпаға  зиянды  әсер  етпейді,  сілекейде   ерімейді, механикалық  беріктілік 

4. жақсы  жабысады  улпаға  зиянды  әсер  етпейді, көлемін  өзгерпейді

5. механикалық  беріктілік,  түсінің  өзгермеуі, тұрақты  көлем,  жақсы  жабысады 

Тапсырма  №14.
 силикат    цемент   ұнтағы   құрамындағы  қандай  металдың  тотығы  оған   жылтырлық  береді

1. алюминия   тотығы
2.  магния тотығы
3. Кремня  тотығы
5  Фосфора  тотығы
5    кальция  тотығы
Тапсырма  №15. 
Силикат  – цементтің  теріс  қасиеттері 
1. Механикалық   берік  емес, түсін  өзгертеді, улпаға зиянды   әсер  етеді
2. Нашар  жэабысады, сынғыш.  Улпаға  зиянды  әсер  етеді
3. Баяу  қатаяды, сынғыш, түсін өзгертеді
4. Сынғыш,  ауыз  сұйығына  берік  емес,  нашар  жабысады
5. Улпаға  зиянды  әсер  етеді, түсі  сәйкес  келмейді, механикалық  берік  емес 
Тапсырма  №16. 
 Силикат  цемент   сұйығы  неден  тұрады
1. Фтор  қосылған лимон қышқылы,  мырыш  тотығы

2. Мырыш  тотығына  қышқыл  қосылған, алюминия  тотығы

3. Фосфор  қышқылы кальций  тотығы  қосылған,  висьмут   тотығы

4. Тұз  қышқылы, мырыш  тотығы  қосылған, фосфор    тотығы

5. водный раствор ортофосфор  қышқылына  мырыш  тотығы  қосылған  судағы  ерітіндісі

Тапсырма №17.
 Силикат  цементті  қолдану  көрсеткіштері
1     I, II класс  бойынша  тісжегі  қуысын  пломбалау
2      фиссураларды   бекіту  үшін
3     түбір  өзектерді  пломбалауға
4     атипиялық  қуыстарды  пломбалауға
5        III, IV, V класс  тісжегі  қуыстарын  пломбалауға
Тапсырма  №18.
  Фосфат  цементтердің  бактерицидтік  әсер  ету  үшін  ұнтақ  құрамына  қосады

1.  Кальция  тұзын, фтор, висьмута   тотығын
2. Сынап  тұзын, мыс,  күміс, антибактериалді препарат
3.  кремния,  алюминия,  висьмута  тотығын
4. Фосфора  тотығын, глюконат кальция,  магния  тотығын
5. Темір  тотығы, екітотықты кремния, алюминия  тотығы
7.2  Операциональды    компетенцияны  орындау  нәтижесіне байланысты  бағалау : 

фантом блокте  аралық  төсемді  фосфат  цементтен  салу,фантом блокте  аралық  төсемді  шыны иономерлік  цементтен  салу;фантом блокте  тұрақта  пломбаны  шыны иономерлік цементтен  салу ;фантом блокте  шыны иономерлік цементті тегістеу,  әрлеу 
7.3  аксиологиялық  компетенция бойынша  бағалау (коммуникатиті дағдылар) – коммуникатиті дағдыларын  тікелей  бақылау .

7.4 құқықтық   компетенциясын  бағалау

Сұрақтары:

· аралық  төсемді  дайындау әдісін көрсетуі  бойынша;

· аралық  төсемді  дайындап салуы  бойынша;

· пломбалық материалды  дайындау әдісін көрсетуі  бойынша;

· тұрақты  пломбаны  дайындап салуы  бойынша
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